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PREMA NAGELLOCHREPARATUR / PREMA NAILHOLE REPAIR

OPRAVA DER ZPUSOBENYCH SPICATYMI PREDMETY PREMA

Orange Line

Einteiliger und Zweiteiliger Reparaturkorper fiir Nagelloch- und Stichverletzungen im
Laufflachenbereich von Radial- und Diagonalreifen.

One-piece and two-piece repair unit for nail-hole and puncture injuries in the crown area

of radial and bias construction tyres.

Jednodilné a dvojdilné opravné téleso pro pro opravy poskozeni zpiisobenych hiebiky a
jinymi $picatymi predméty v oblasti béhounu radialnich a diagonalnich pneumatik.

Diese Anwendungstabellen entsprechen den internationalen Reparatur-
standards, die aufgrund praktischer Erfahrungen, Priifstandskontrollen und
Laboruntersuchungen festgelegt wurden. SIE SIND NICHT TEIL REGIONALER
ODER NATIONALER NORMEN, DIE GEGEBENENFALLS IN IHREM GEBIET GELTEN,
NOCH SOLLEN SIE DAFUR ALS REFERENZWERTE GELTEN. Beachten Sie die in
den Tabellen vorgegebenen Grenzwerte und Einschrénkungen fiir Schadens-
reparatur. Bevor Sie einen Reifen reparieren, muss er unbedingt griindlich
daraufhin untersucht werden, ob er reparabel ist und wieder sicher genutzt
werden kann. Befolgen Sie stets die im jeweiligen PREMA Handbuch oder
den Handbiichern beschriebenen Reparaturanleitungen fiir eine sachge-
rechte Reparatur. Fiir eine zuverldssige Reparatur muss der Reifen von der
Felge demontiert, iiberpriift und von innen aus mit einem geeigneten
Reparaturkdrper und Fiillmaterial repariert werden. Beachten Sie stets die

Einschrankungen des Reifenherstellers zur Reifenreparatur. Produkt ist AUS-
SCHLIESSLICH zur Verarbeitung mit chemischen Produkten und Zementen
von PREMA geeignet. Bei Schaden aufgrund Verwendung ungeeigneter
Materialien kann keine Haftung iibernommen werden.

These Repair Charts reflect international repair standards, determined on
the basis of practical experience, bench checks and laboratory tests. THEY
NEITHER INCORPORATE NOR ARE INTENDED AS A REFERENCE T0 LOCAL, STATE,
OR NATIONAL STANDARDS THAT MAY EXIST IN YOUR COMMUNITY. Stay
within the limitations for repairable injuries indicated by the charts. When
repairing a tyre, it is imperative that a complete inspection be conducted to
ensure that the tyre is fit to be repaired and safely returned to service. Always
follow proper repair procedures as illustrated in the appropriate PREMA repair

manual(s). No tyre can be safely repaired without demounting it from the rim,
giving it a complete inspection and properly repairing the injury with the
appropriate inside repair unit and filler material. Always consult the tyre
manufacturer for the repair limits. Product is suitable ONLY for installation in
combination with PREMA chemicals and cements. Injury must be filled with
appropriate PREMA repair materials. No liability can be assumed in case
unsuitable materials are used. Product is suitable ONLY for installation in
combination with PREMA chemicals and cements. No liability can be assumed
in case unsuitable materials are used.

Tyto aplikacni tabulky odpovidaji mezindrodnim standardGim pro opravy
pneumatik, které byly stanoveny na zakladé praktickych zkusenosti, kontrol
zkusebnich stojani a laboratornich zkousek. NETVORI SOUCAST REGIONAL-
NICH NEBO NARODNICH NOREM, KTERE MOHOU PRIPADNE PLATIT VE VAST
OBLASTI, ANI JE NELZE CHAPAT JAKO REFERENCNT HODNOTY V TOMTO SMYSLU.
Respektujte mezni hodnoty uvedené v tabulkéch a omezeni platnd pro opravy

poskozeni. Pfed zapocetim opravy pneumatiky je bezpodminecné potieba
COMBI UNIT ji dikladné provéfit, zda je opravitelnd a zda je mozné ji poté opét bezpecné
pouzivat. Pro zaruceni fadného provedeni opravy vzdy dodrzujte navody
. /8" 176" /4" 5/16" 3/8" k opravém popsané v piirucce PREMA nebov dqliichvrelevantm'ch pfiruikéch.
max. injury @ 4 " " a | oz u | " 4 " Aby byla oprava spolehliva, musi se pneumatika vzdy demontovat z réfku,
- nld (Bmm)” | (4,5mm)” | (6mm) (8mm) (10mm) zkontrolovat a opravit zevniti pomoci vhodného opravného télesa a vypliiového
Carbide Cutter PCC-1 PCC-1,5 PCC-2 PCC-3 PCC-4 materidlu. Vzdy respektujte omezeni stanovend vyrobcem pneumatiky ohledné
Repair Unit PCNO-1 | PCNO-1,5 | PCNO-2 PCNO-3 PCNO-4 moznosti jejich oprav. Tento vyrobek je vhodny VYHRADNE pro zpracovani
R : L PSO PSO PSO pomoci chemickych produktt a cementi PREMA. Za $kody zplisobené
tem_r_em -2 -3 -4 | max. number pouzitim nevhodnych material{ nebude brana odpovédnost.
Speedindex of repairs
- X X X 2
Motorcycle K-T 70% X X 1 . .
H-ZR X ACHTUNG: PREMA Kombiflicken diirfen
-V 90% X nur verwendet werden, wenn der Winkel
Gar -V 80% X X X der Schadstelle WENIGER ALS 15° betragt.
W-ZR — § - - - 3 Ist der Winkel GROSSER ALS 15°, ist die
Truck all 2 Reparatur mit einem zweiteiligen Repa-
70% X X X X X "
Tractor M 75% X X X X X raturkorper bestehend aus PREMA Stem
— und entsprechendem Pflaster (z.B.
Radialpflaster, Universalpflaster usw.) auszufiihren.
Bei bereits bestehenden Reparaturen ist auf einen axialen Abstand
0% p— < der Reparaturen von mindestens 15 cm zu achten. Ist der Abstand
rossply . o
von 15 cm nicht gegeben, ist eine Reparatur ausgeschlossen.
PURO/PUSO- | CQDD
Chart max.mm | C9D Cco co NOTE: The PREMA Combi may only be used when the angle of the
injury is LESS THAN 15°. If the injury angle is GREATER THAN 15°,
R repair with two-piece PREMA Stem and the correct repair unit (e.g.
Index 3 PUR0-30 PUR0-30 PURO-30 Radial patch, Universal patch etc.).
45 PUR0-50 PUR0-50 PURO-50 For existing repairs, an axial distance of at least 15 cm between the
T PUSG-45 gg;g?g 53;8‘;3 repairs must be ensured. If the distance of 15 cm is not given, a repair
iy g - PUS0-55 PUSO55 is impossible.
(o) (o) 3 PURO-30 PURO-30 - . s . .
- PURO-50 PURO-50 ] POZOR: Kombinované zéplaty PREMA se smi E)OUZJvat pouze
H-V ' PUS0-45 PUSO-45 tehdy, kdyz uhel poskozeného mista ¢ini MENE NEZ 15°.
6 ; PUR0-70 ; Jestlize je thel VETSI NEZ 15°, je tfeba opravu provést pomoci
PUSO-55 C . . \ (s s
WR 3 - PUR030 - dvojdilného opravného télesa sestavajiciho ze stopky PREMA a
TRUCK pfislusné zéplaty (napt. radialni zaplata, univerzalni zaplata atd.).
Indexall 3 - PURO-30 PUR0-30 U jiz stavajicich oprav se ujistéte, Ze axialni vzdalenost oprav je
PURO-50 PUR0-50 Ly .y .y . .
[ ] 45 - PUSO-45 PUSOAS nejméné 15 cm. Jestlize neni dana vzdalenost 15 cm, je oprava
I v
*00™0 6 ] PURO-70 PURO-70 vylouéena.
PUS0-55 PUS0-55
PREMA GmbH

Aspertsham 40 D-94081 Firstenzell, Germany

Tel.: +49(0)8502/917150-0 Fax:+49(0)8502/91 715021 info@prema24.com

@

www.prema24.com

Rev.11/30.01.2019



‘OL_BeiIegeanI_Combis_01022019_RZ 01.02.19 12:02 Seite 2 @

WESENTLICHE ARBEITSSCHRITTE EINER NAGELLOCHREPARATUR

BASIC STEPS OF NAILHOLE REPAIR / PODSTATNE PRACOVNI KROKY G
OPRAVY DER ZPUSOBENYCH SPICATYMI PREDMETY Orange Line

Repair Unit

/™' ACHTUNG/WARNING / POZOR

Gefahr schwerer Augen- und Ohrverletzungen, falls nicht ausreichender Schutz fiir Augen (Schutzbrille/Gesichts-
schutz) sowie Ohrenschutz bei der Reparatur von Reifen getragen wird. Serious eye or ear injuries may result

from not wearing adequate eye (goggles or face shields) and ear protection while repairing tyres. Nebezpec¢i vaznych
poskozeni zraku a sluchu, pokud nenf zajisténa dostate¢na ochrana oci (ochranné bryle/oblicejové maska)

a sluchu v priibéhu celé opravy pneumatiky.

Nagellochreparaturkorper sind nur fiir die Stichverletzungen an der Reifenlaufflache geeignet! Nail-hole repair units
are only suitable for repairing punctures in the tyre tread! Opravna télesa pro otvory zptsobené $pi¢atymi predméty
jsou vhodna pouze pro poskozeni prarazem na béhounu pneumatiky!

Die drei wesentlichen Schritte fiir
Stichreparaturen sind:

(1) Reifen zum Prifen und Reparieren von
der Felge |6sen (2) Stichverletzung fillen,
um das Eindringen von Wasser zu verhindern
(3) Innerliner mit einem Reparaturkorper
abdichten, um Druckverlust zu vermeiden.

The three basic steps for puncture
repairing are:

« Fremdkorper sorgfaltig entfernen / « Reparaturkorper der Tabelle nach aus-  + Position des Reparaturkorpers (1) removing the tyre from the wheel for
Bereich reinigen / SchadensgroBe er- wahlen / Stichkanal mit Hartmetall- markieren / Markierte Flache inspection and repair (2) filling the injury to
mitteln und Schadenstelle markieren* fraser von innen beginnend &ffnen aufrauen keep moisture out, and (3) sealing the inner-

« Carefully remove foreign object / « Select repair plug according to the * Mark the position of the repair plug / liner with a repair unit to prevent air loss.
Clean area around the puncture / repair chart / Ream the puncture Buffwithin the marked area

T¥i zakladni kroky pro opravu dér po

Determine t_he size ofrfe injury and _cha_nne/ with a carbide cutter from . Oznaste polohu opravnet\o télesa / $picatych predmétech jsou nasledujici:
mark the injured area inside to outside Oznacenou plochu zdrsnéte
« Peclivé odstrarite pfipadna cizi « Vyberte opravné téleso podle (1) Pro ucely kontroly a opravy uvolnéte

télesa / Oblast poskozeni ocistéte / tabulky / Pomoci frézy z tvrdokovu pneumatiku od réafku (2) Prorazeny otvor v

Zjistéte rozsah poskozeni a misto zevnitf rozsifte otvor po prdrazu poskozeném misté vyplnte, abyste zamezili

poskozeni oznacte* vnikani vody (3) Vnitfni tésnici pryz utésnéte
opravnym télesem, ¢imz se zamezi ztratam
tlaku.
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Allgemeiner Hinweis:

Reifenschaden dirfen nur von, dafiir ausge-
bildeten Fachpersonal und Fachwerkstatten
instandgesetzt werden. Die landerspezifischen
Richtlinien sind bei der Begutachtung und
Reparatur von Reifen zu beachten.

* Geraute Fldche und Stichkanal mit + Blaue Schutzfolie vom Reparatur- * Reparaturkorper von innen nach Vor der Reparatur ist der Reifen auf weitere
Vulkanisiercement einstreichen. korper entfernen auBen durch den Stichkanal ziehen Schiden zu untersuchen.

Trockenzeit beachten. (Reparatur- * Remove the blue protective foil from « Pull the stem of the repair unit
korper nicht einstreichen!)* the repair unit through the injury from the inside General note:

+ Apply chemical cement to the buffed + Odstrarte modrou ochrannou folii of the tyre to the outside Damages to tyres may only be carried out by
area and puncture channel. Follow z opravného télesa + Opravné téleso protahnéte zevnitf trained and qualified personnel and professional
drying time (_Do not apply cement to ven otvorem po prilrazu workshops. The relevant national directives
the repair unit!) * must be complied with when inspecting and

* Na zdrsnénou plochu a otvor po repairing tyres. Prior to repair, the tyre should
prarazu naneste vulkanizacni be checked for further damage.
cement. Dodrzujte dobu schnuti.

(Nenanéasejte na opravné téleso!) * Vseobecné upozornéni:

Opravy poskozenych pneumatik smi provadét
pouze k tomu vyskoleny odborny personal a
odborné dilny. Pfi posuzovéni a opravach
pneumatik je treba dodrzovat specifické smérnice
platné v jednotlivych zemich. Pfed zapocetim
opravy je tfeba pneumatiku zkontrolovat, zda
nevykazuje dalsi poskozeni.

« Teller anrollen « Versiegeln der tiberstehenden + Uberstehendes Ende des Reparatur- * Siehe Angaben auf dem Produkt oder
« Firmly stitch down the Combi Repair gerauten Flache mit Overbuff korpers ohne zu ziehen abschneiden. Materialsicherheitsdatenblatt des Herstellers.
head Sealant.* « Without stretching the plug, cut off the Die Richtlinien zu Handhabung und Entsorgung

- Talitek pitisknéte prejetim vélecku * Seal the overbuffed area with protruding stem of the repair unit beachten.

innerliner sealant. * « Precnivajici konec opravného télesa . . .

P . . o o . ) Refer to information on the product or
+ Utésnéte presahujici zdrsnénou odriznéte, aniz byste za néj tahali. . .
> manufacturer’s Material Safety Data Sheet and
plochu prostiedkem Overbuff foll idelines for handli ddi I
Sealant.* ollow guidelines for handling and disposal.

*Viz idaje na vyrobku nebo bezpecnostni list
od vyrobce. Dodrzujte smérnice tykajici se
manipulace a likvidace.

Reifen montieren und auf Betriebsdruck fiillen. Priifen Sie die Reparaturstelle, sowie die gesamte Rad-Reifen-Kombination
auf Dichtigkeit. Der Reifen ist nun Instandgesetzt und kann wie gewohnt, ohne Einschrankungen in den Einsatz gebracht

werden. Remount the tyre on the wheel and inflate to the recommended pressure. Check around the repaired area and the Prema GmbH, Aspertsham 40,
entire wheel/tyre assembly for any leakage. The tyre is now repaired and can be returned to normal service, without restriction. D 94081 Fiirstenzell Germany
Namontujte pneumatiku a naplrite ji na provozni tlak. Zkontrolujte tésnost mista opravy a rovnéz celé kombinace rafku a phone + 49 (0)8502-9171500

pneumatiky. Pneumatika je timto opravena a Ize ji obvyklym zptsobem a bez omezeni zacit opét pouzivat. www.prema24.com
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